[5 AlIDIM A

Referencia: 1403108-02
Hoja de encargo: 21400501

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S.C.

Empresa: GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.
Direccion: CTRA. DE ALCALA LA REAL S/IN
Poblacién: 23660 ALCAUDETE (JAEN)

C.LF.: B-61.420.709

Producto: ACABADO REFERENCIA SYNCRON

Superficies horizontales para mobiliario de oficina.

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente a los ensayos de
seguimiento del Simbolo de Calidad (S.C.)

Fecha recepcion: 25103/2014
Fecha inicio/finalizacion ensayos: 26/03/2014 — 26/03/2014

ENSAYOS REALIZADOS MET.ENSAYO RESULTADO REQUISITO/
ADECUACION "

Brillo especular UNE EN 13722:2005

20° UNE EN ISO 2813:1999 1 --

60° 5 <20

85° 8 -
CORRECTO

1) Adecuacion a norma UNE 89401-2:2008 de mesas oficina
CONCLUSIONES:
La muestra ensayada cumple las especificaciones para el ensayo realizado, contemplada en la

norma UNE 89401-2:2008, de mesas de oficina,.

Fecha: 26 de marzo de 2014

Fdo: José Molla Landete
Departamento de Materiales de AIDIMA

El resultado del presente ensayo no concierne mas que a la muestra ensayada.
Este documento no podra ser reproducide parcialmente sin autorizacion expresa del laboratorio.

La muestra de ensayo objeto de este informe permanecera en AIDIMA durante un periodo de tiempo de un mes a partir
de la fecha de emisién del mismo. Transcurrido este plazo se procederd a su destruccion, por tanto cualquier
reclamacién debe llevarse a cabo dentro de estos limites.
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